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Bohrung B72/2014-WI:
Teufenabhängige Elementkonzentration: Hauptelemente, Summenkurve

Na+Cl
Summenkurve
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Bohrung B72/2014-WI:
Teufenabhängige Elementkonzentration: Hauptelemente
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Bohrung B72/2014-HA:
Teufenabhängige Elementkonzentration: Nebenelemente
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Bohrung B72/2014-WI:
Teufenabhängige Elementkonzentration: Nebengemengteile Ca, K und Mg
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Elemente / Verbindungen

Spidergramm: Konzentration der Haupt- und Nebenelemente (bzw. -Verbindungen ), Normierung gegen frischen Rückstand (Bezugsjahr 1993)

72WMD0 72WMD4

72WM4-2 72WMD8

72WMD12 72WMD16

72WMD20 72WMD24

72WMD28 72WMD32

72WMD36 72WMD41

72WMD45 72WMD50

72WMD55 72WMD60

72WMD65 72WMD70

72WMD75 72WMD80

72WMD85 72WMD91

72WMD95 72WMD100

72WMD105 72WMD110

72WMD115 72WMD120

72WMD125 72WMD130

Rückstand 1993

Nachhaltiges Rückstandsmanagement am Standort Wintershall


