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Anlage      Probenliste 
Das Baugrundinstitut Dipl. Ing. Knierim GmbH     

Anlage 5.1.1

AG: K+S Kali GmbH

Projekt: Haldenerweiterung Standort Wintershall
Projekt Nr: 176/14

Aufschluss-Nr. Probe-Nr. Entnahme-
Datum

Proben-
art

Entnahme-
Tiefe [m]

Benennung / 
Einstufung PR WPr

UP GP EP
1 /14 TP85/2014 WI UP 85/1 26.09.2014 U 0,4-0,5 Lösslehm 23,54 2,011 1,628 39,26 97,61 38,32 0,94 91,5 4,6E-10

2 /14 TP85/2014 WI UP 85/2 26.09.2014 U 0,4-0,5 Lösslehm 1 1

3 /14 TP85/2014 WI UP 85/3 26.09.2014 U 0,4-0,5 Lösslehm 1 1

4 /14 TP85/2014 WI UP 85/4 26.09.2014 U 0,4-0,5 Lösslehm 1 1

5 /14 TP85/2014 WI EP 85/5 26.09.2014 G 0,4-0,5 Lösslehm 1 23,50 26,90 20,30 6,60 0,39 breiig UL/TL U, s, t' 11,8/70,4/15,8/2,0 1,780 14,90

6 /14 TP85/2014 WI GP 85/6 26.09.2014 G 0,9-1,0 Lösslehm 1 21,12

27 /14 TP90/2014 WI UP 90/1 24.09.2014 U 0,7-0,8 Lösslehm 24,77 1,929 1,546 42,31 90,53 38,30 4,01 91,9

28 /14 TP90/2014 WI UP 90/2 24.09.2014 U 0,7-0,8 Lösslehm 1 1

29 /14 TP90/2014 WI EP 90/3 24.09.2014 G 0,7-0,8 Lösslehm 1 24,80 33,60 21,00 12,60 0,52 weich TL U, s, t', g' 10,7/57,0/26,5/5,8 1,683 17,40

30 /14 TP90/2014 WI UP 90/4 24.09.2014 U 1,2-1,3 Lösslehm 21,75 1,965 1,614 39,77 88,31 35,12 4,65 95,9 2,0E-09

31 /14 TP90/2014 WI UP 90/5 24.09.2014 U 1,2-1,3 Lösslehm 1 1 28,7 0,0

32 /14 TP90/2014 WI EP 90/6 24.09.2014 G 1,2-1,3 Lösslehm 1 21,80 26,50 17,70 8,80 0,47 weich-breiig TL U, s, t 17,7/61,2/19,6/1,5

33 /14 TP90/2014 WI GP 90/7 24.09.2014 G 2,0 Lösslehm 1 24,55

34 /14 TP91/2014 WI UP 91/1 25.09.2014 U 0,3-0,4 Lösslehm 16,70 1,923 1,648 38,52 71,44 27,52 11,00 2,0E-09

35 /14 TP91/2014 WI UP 91/2 25.09.2014 U 0,3-0,4 Lösslehm 1 1

36 /14 TP91/2014 WI EP 91/3 25.09.2014 G 0,2-0,6 Lösslehm 1 16,70 22,50 17,60 4,90 0,91 steif UL/TL U, @s, t, g' 17,1/38,7/33,6/10,7

38 /14 TP92/2014 WI UP 92/1 24.09.2014 U 0,4-0,5 Lösslehm 19,87 2,079 1,735 35,28 97,72 34,47 0,81

39 /14 TP92/2014 WI UP 92/2 24.09.2014 U 0,4-0,5 Lösslehm 1

40 /14 TP92/2014 WI EP 92/3 24.09.2014 G 0,25-0,5 Lösslehm 1

55 /14 TP95/2014 WI UP 95/1 25.09.2014 U 0,5-0,6 Lösslehm 13,05 1,927 1,704 36,40 61,10 22,24 14,16 94,3

56 /14 TP95/2014 WI UP 95/2 25.09.2014 U 0,5-0,6 Lösslehm 1

57 /14 TP95/2014 WI EP 95/3 25.09.2014 G 0,5-0,8 Lösslehm 1 13,10 21,50 15,80 5,70 1,34 halbfest UL/TL U, s, t' 11,2/55,3/28,7/4,8 1,807 12,80

59 /14 TP96/2014 WI UP 96/1 25.09.2014 U 0,6-0,7 Lösslehm 14,55 1,788 1,561 41,75 54,41 22,72 19,04 6,3E-09

60 /14 TP96/2014 WI UP 96/2 25.09.2014 U 0,6-0,7 Lösslehm 1 1 29,2 0,0

61 /14 TP96/2014 WI EP 96/3 25.09.2014 G 0,4-1,0 Lösslehm 1 S, @u, t' 9,9/42,1/43,3/4,7

73 /14 SDB182/2014 WI GP 182/1 26.09.2014 G 0,3-1,0 Lösslehm 1 17,27

74 /14 SDB182/2014 WI GP 182/2 26.09.2014 G 1,0-2,0 Lösslehm 1 17,67 21,50 17,40 4,10 0,61 weich UL/TL

77 /14 SDB183/2014 WI GP 183/1 23.09.2014 G 0,3-1,0 Lösslehm 1 19,20 22,90 17,30 5,60 0,15 breiig UL/TL S, u, t, g' 22,0/23,6/39,9/14,5

78 /14 SDB183/2014 WI GP 183/2 23.09.2014 G 1,0-2,0 Lösslehm 1

85 /14 SDB185/2014 WI GP 185/1 22.09.2014 G 0,3-0,6 Lösslehm 1 20,25

MIN 13,05 1,788 1,546 35,28 54,41 22,24 0,81 91,5 1,460 21,50 15,80 4,10 0,15 1,683 12,80 28,700 0,000 4,60E-10
MAX 24,80 2,079 1,735 42,31 97,72 38,32 19,04 95,9 23,410 33,60 21,00 12,60 1,34 1,807 17,40 29,200 0,000 6,30E-09
Mittelwert 19,68 1,946 1,634 39,04 80,16 31,24 7,80 93,4 11,132 25,06 18,16 6,90 0,63 1,757 15,03 28,950 0,000 2,69E-09
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Anlage      Probenliste 
Das Baugrundinstitut Dipl. Ing. Knierim GmbH     

Anlage 5.1.2
AG: K+S Kali GmbH

Projekt: Haldenerweiterung Standort Wintershall
Projekt Nr: 176/14

Aufschluss-Nr. Probe-Nr. Entnahme-
Datum

Proben-
art

Entnahme-
Tiefe [m]

Benennung / 
Einstufung PR WPr

UP GP EP
7 /14 TP85/2014 WI EP 85/7 26.09.2014 G 1,5-1,6 Hanglehm 1 15,70 26,40 15,60 10,80 0,88 steif TL U, @s, t, g' 19,2/37,9/35,8/7,1

8 /14 TP85/2014 WI UP 85/8 26.09.2014 U 1,5-1,6 Hanglehm 15,68 2,149 1,858 30,68 94,95 29,14 1,55 1,4E-10

9 /14 TP85/2014 WI UP 85/9 26.09.2014 U 1,5-1,6 Hanglehm 1 1

10 /14 TP85/2014 WI UP 85/10 26.09.2014 U 1,5-1,6 Hanglehm 1

14 /14 TP86/2014 WI UP 86/1 26.09.2014 U 0,3-0,4 Hanglehm 15,68 2,115 1,828 31,78 90,20 28,66 3,11

15 /14 TP86/2014 WI UP 86/2 26.09.2014 U 0,3-0,4 Hanglehm 1

18 /14 TP87/2014 WI UP 87/1 23.09.2014 U 0,3-0,4 Hanglehm/-schutt 15,15 2,164 1,879 29,88 95,25 28,46 1,42

19 /14 TP87/2014 WI UP 87/2 23.09.2014 U 0,3-0,4 Hanglehm/-schutt 1

20 /14 TP87/2014 WI EP 87/3 23.09.2014 G 0,3-0,4 Hanglehm/-schutt 1

23 /14 TP89/2014 WI UP 89/1 24.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm 17,02 2,074 1,772 33,87 89,03 30,16 3,72 92,15 1,5E-10

24 /14 TP89/2014 WI UP 89/2 24.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm 1 1

25 /14 TP89/2014 WI EP 89/3 24.09.2014 G 0,2-1,1 Hanglehm 1 17,00 31,40 18,10 13,30 0,58 weich TL S, g, u, t' 10,0/23,8/38,9/27,3 1,923 12,60

41 /14 TP92/2014 WI UP 92/4 24.09.2014 U 0,6-0,7 Hanglehm 15,68 2,151 1,860 30,61 95,27 29,17 1,45

42 /14 TP92/2014 WI UP 92/5 24.09.2014 U 0,6-0,7 Hanglehm 1

43 /14 TP92/2014 WI EP 92/6 24.09.2014 G 0,5-0,85 Hanglehm 1

45 /14 TP93/2014 WI GP 93/1 24.09.2014 G 0,6-0,7 Hanglehm/-schutt 1 15,10 14,64

47 /14 TP93/2014 WI UP 93/3 24.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm/-schutt 17,00 2,121 1,813 32,36 95,24 30,82 1,54 101,85 8,0E-11

48 /14 TP93/2014 WI UP 93/4 24.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm/-schutt 1 1

49 /14 TP93/2014 WI UP 93/5 24.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm/-schutt 1

50 /14 TP93/2014 WI EP 93/6 24.09.2014 G 0,4-0,5 Hanglehm/-schutt 1 S, u, t, g 23,8/27,9/30,8/17,5 1,780 15,60

51 /14 TP94/2014 WI GP 94/1 24.09.2014 G 0,6-0,9 Hanglehm 1 17,63

62 /14 TP96/2014 WI EP 96/4 25.09.2014 G 1,1-1,4 Hanglehm 1 13,10 44,91 26,60 15,30 11,30 1,04 steif - halbfest TL S, @u, t',g' 14,4/35,3/38,3/12,0 1,921 12,10

D1 1,1-1,3 Hanglehm 13,56 2,101 1,850 30,97 81,02 25,09 5,88 96,30 TP96 D1

63 /14 TP98/2014 WI UP 98/1 23.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm 21,06 1,966 1,624 39,39 86,84 34,21 5,18 2,9E-09

64 /14 TP98/2014 WI UP 98/2 23.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm 1 1

65 /14 TP98/2014 WI UP 98/3 23.09.2014 U 0,4-0,5 Hanglehm 1

66 /14 TP98/2014 WI EP 98/4 23.09.2014 G 0,4-0,5 Hanglehm 1 16,40 23,80 18,20 5,60 0,46 breiig - weich UL/TL

67 /14 TP98/2014 WI UP 98/5 23.09.2014 U 0,6-0,7 Hanglehm 16,36 1,974 1,696 36,71 75,59 27,75 8,96 94,12

68 /14 TP98/2014 WI UP 98/6 23.09.2014 U 0,6-0,7 Hanglehm 1 1

69 /14 TP98/2014 WI UP 98/7 23.09.2014 U 0,6-0,7 Hanglehm 1 1

70 /14 TP98/2014 WI EP 98/8 23.09.2014 G 0,6-0,7 Hanglehm 1 S, @u, g', t' 8,0/38,4/44,3/9,3 1,802 13,10

72 /14 TP98/2014 WI GP 98/10 23.09.2014 G 2,0-2,7 Hanglehm 1

75 /14 SDB182/2014 WI GP 182/3 26.09.2014 G 2,0-3,7 Hanglehm 1 18,32

79 /14 SDB183/2014 WI GP 183/3 23.09.2014 G 2,0-3,0 Hanglehm 1 17,33 24,80 20,70 4,10 1,03 steif-halbfest UL/TL

80 /14 SDB183/2014 WI GP 183/4 23.09.2014 G 3,0-4,4 Hanglehm 1 21,91

82 /14 SDB184/2014 WI GP 184/1 24.09.2014 G 0,4-1,0 Hanglehm 1 16,40 29,20 19,50 9,70 0,97 steif-halbfest TL

86 /14 SDB185/2014 WI GP 185/2 22.09.2014 G 0,6-1,6 Hanglehm 1 15,32

MIN 13,10 1,966 1,624 29,88 75,59 25,09 1,42 92,15 14,640 23,80 15,30 4,10 0,46 1,780 12,10 34,400 25,200 8,00E-11
MAX 21,91 2,164 1,879 39,39 95,27 34,21 8,96 101,85 44,910 31,40 20,70 13,30 1,04 1,923 15,60 36,000 21,300 2,90E-09
Mittelwert 16,57 2,091 1,798 32,92 89,27 29,27 3,65 96,11 24,358 27,03 17,90 9,13 0,83 1,857 13,35 35,200 23,250 8,18E-10

Anzahl 12 8 8 6 4 4 6 4 4 0 1
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Anlage      Probenliste 
Das Baugrundinstitut Dipl. Ing. Knierim GmbH     

Anlage 5.1.3
AG: K+S Kali GmbH

Projekt: Haldenerweiterung Standort Wintershall
Projekt Nr: 176/14

Aufschluss-Nr. Probe-Nr. Entnahme-
Datum

Proben-
art

Entnahme-
Tiefe [m]

Benennung / 
Einstufung PR WPr

UP GP EP
16 /14 TP86/2014 WI EP 86/3 26.09.2014 G 0,2-0,5 Hanglehm/-schutt 1 9,90 27,20 20,10 7,10 0,87 steif TL G, @s, u' 2,7/12,8/30,3/54,3

17 /14 TP86/2014 WI EP 86/4 26.09.2014 G 0,5-1,2 Gesteinszersatz 1

21 /14 TP87/2014 WI EP 87/4 23.09.2014 G 0,4-1,5 Hangschutt 1 6,29 S, @g, u',t' 5,9/8,4/43,7/42,0 1,898 11,60 5,1E-09

22 /14 TP88/2014 WI GP 88/1 23.09.2014 G 0,3-0,7 Hangschutt 1 13,38 G, @s, u' 2,7/10,6/31,4/55,3

26 /14 TP89/2014 WI GP 89/4 24.09.2014 G 1,1-1,8 Gesteinszersatz 1 13,58

37 /14 TP91/2014 WI EP 91/4 25.09.2014 G 0,7-1,0 Hangschutt 1 14,16 S, g, u, t' 10,1/16,3/54,6/18,9

D1 11,51 2,029 1,820 32,09 65,28 20,95 11,14 TP91 D1

44 /14 TP92/2014 WI GP 92/7 24.09.2014 G 0,85-2,1 Hangschutt 1 14,57 S, @g, u, t' 10,6/22,7/36,7/30,0

46 /14 TP93/2014 WI GP 93/2 24.09.2014 G 1,1-1,2 Gesteinszersatz 1

52 /14 TP94/2014 WI UP 94/2 24.09.2014 U 1,0-1,1 Hangschutt 12,71 2,154 1,911 28,69 84,69 24,30 4,39 97,30

53 /14 TP94/2014 WI UP 94/3 24.09.2014 U 1,0-1,1 Hangschutt 1 1 14,16 3,4E-10

54 /14 TP94/2014 WI EP 94/4 24.09.2014 G 1,0-1,1 Hangschutt 1 12,70 32,10 18,60 13,50 0,96 steif TL G, s, u, t' 10,1/18,9/24,0/46,2 1,964 11,00

58 /14 TP95/2014 WI EP 95/4 25.09.2014 G 1,1-1,5  Hangschutt 1 42,86 G, s, u, t' 5,9/17,7/26,8/48,0

D1  Hangschutt 12,91 2,051 1,816 32,24 72,72 23,44 8,79 TP95 D1

TP96/2014 WI 25.09.2014 1,6 Hangschutt 52,82

TP97/2014 WI 25.09.2014 0,4 Hangschutt 29,34

71 /14 TP98/2014 WI GP 98/9 23.09.2014 G 1,2-1,9 Hangschutt 1 8,57 G, @s,u,t' 5,2/19,0/34,8/40,5

76 /14 SDB182/2014 WI GP 182/4 26.09.2014 G 3,7-5,5 Hangschutt 1 13,05 S, u, g, t' 10,1/27,6/39,2/23,1

81 /14 SDB183/2014 WI GP 183/5 23.09.2014 G 4,4-5,1 Gesteinszersatz 1 11,11

83 /14 SDB184/2014 WI GP 184/2 24.09.2014 G 1,0-2,7 Hangschutt 1 10,66

84 /14 SDB184/2014 WI GP 184/3 24.09.2014 G 2,7-4,5 Gesteinszersatz 1 10,16

87 /14 SDB185/2014 WI GP 185/3 22.09.2014 G 1,6-3,0 Hangschutt 1 9,08

88 /14 SDB185/2014 WI GP 185/4 22.09.2014 G 3,0-3,6 Gesteinszersatz 1 8,07

11 /14 TP85/2014 WI GP 85/11 26.09.2014 G 2,0-2,4 Terrassen-
sediment, bindig 1 12,99 24,70 13,70 11,00 0,95 steif TL U, @s, t', g' 10,6/41,2/39,4/8,8

12 /14 TP85/2014 WI GP 85/12 26.09.2014 G 2,5-2,6 Terrassen-
sediment, sandig 1 14,04 U, @s, g', t' 6,8/43,3/38,1/11,8

13 /14 TP85/2014 WI GP 85/13 26.09.2014 G 2,9-3,1 Terrassen-
sediment, bindig 1 14,24

MIN 6,29 2,029 1,816 28,69 65,28 20,95 4,39 97,30 14,160 27,20 18,60 7,10 0,87 1,898 11,00 3,40E-10
MAX 14,57 2,154 1,911 32,24 84,69 24,30 11,14 97,30 52,820 32,10 20,10 13,50 0,96 1,964 11,60 5,10E-09
Mittelwert 11,41 2,078 1,849 31,01 74,23 22,90 8,11 97,30 34,026 29,65 19,35 10,30 0,92 1,931 11,30 2,72E-09
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