ANLAGE 3

Kornverteilungen Secursol + Nanoalps



SIG - HESSEN INGENIEURE

Prof. Steffen, Hitteroth & Schréder GmbH
Ziegeleiweg 2

34376 Immenhausen

Bearbeiter: Herr Specht

Datum: 08.01.15

Kornungslinie
K+S KALI GmbH

EP Basis Ruckstandshalde

Probe entnommen am: 18.02.2015
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18123
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Bearbeiter: Herr Specht

SIG - HESSEN INGENIEURE
Prof. Steffen, Hitteroth & Schréder GmbH
Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen

Datum: 08.01.15

Kornungslinie
K+S KALI GmbH
EP Basis Ruckstandshalde

Probe entnommen am: 18.02.2015
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18123
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Entnahmestelle:
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